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应喷涂两道环氧富锌防锈底漆，一道环氧云铁中间漆，两道氯化橡胶面漆（防火涂料具有防腐面漆
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相应防腐效果时，可不做面漆；否则中间漆喷涂完后应先喷涂防火涂料，再喷涂防腐面漆）。
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12.3 结构用主构件（钢柱、钢梁、吊车梁、檩条和墙梁，除镀锌构件外）的涂装：构件除锈后，
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露底、气泡、针孔、龟裂、脱落和粘有脏物。


